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TECHNICKY LIST
Geocell (GCE) AT CELL COMFORT 005.100

POPIS:

Geobunky AT CELL COMFORT sa skladaju z texturovanych a perforovanych plastovych pasok vyrobenych z polyetylénu vysokej hustoty
(HDPE). Subor pasok so Specifickou vyskou spojenych ultrazvukovym zvaranim tvori systém podobny Strukture "v€elieho plastu”, ktory zlepSuje
mechanické parametre zeminy po naplneni a zhutneni kameniva. Trojrozmernd Struktira je navrhnuta tak, aby optimalizovala prenos sil,
znizovala tlak a minimalizovala vydatnost s cieflom ziskat vhodné parametre zeminy na geotechnicky naroCnych podkladoch alebo pri
neregulovanych zemnych a vodnych pomeroch. Geobunky AT CELL COMFORT sa vyrabaju ako profily s rozmermi prispésobenymi typu
realizacie.

APLIKACIA:

Aplikacia systému geobuniek AT CELL COMFORT umoznuje zmenSit podkladové vrstvy vozovky a umozriuje zachovat, ako aj stabilizovat
svahy a nasypy. Zemina alebo kamenivo, ktoré vypifiaji bunky, je blokované stenami systému, &im sa dosiahne lepsia kompaktnost. Okrem toho
dochadza k vzajomnému zaklineniu kameniva, ¢o pozitivne ovplyvriuje vnatorné trenie vyplne. Vhodne zhutnena vyplii spolu s geobunkami
systému AT CELL COMFORT zabranuje nepravidelnému sadaniu a znizuje vertikalne sily. V dosledku toho sa vhodne upravuje hrubka
konstrukénej vrstvy podlozia. Okrem toho pouzitie systému geobuniek AT CELL COMFORT umoziiuje znizit vyplavovanie kameniva, ¢o ma
vyznamny vplyv na stabilizaciu a protier6zne vlastnosti svahov a nasypov.

TECHNICKE PARAMETRE:

V BUNKOVOM KOMFORTE 005.100 Hodnota
Suroviny polyetylén HDPE
Farba Cierna
*Hustota [g/cm3] 0,935+ 0,965
*Pevnost materialu v tahu [kN/m2] =21 000
*Odolnost proti praskaniu vplyvom prostredia (ESCR) [hodin] =2 000
Typ pasky textirované, perforované
Spolo¢ny nazov geobunky malé bunky plus
**Tistka pasky [mm] 1,35 (%0,1)
Vyska pasky [mm] 100 (*5)
Vzdialenost medzi zvarmi v zloZzenej polohe [mm] 445
Velkost bunky v otvorenej polohe (strana x strana) [mm] 222,5 x 222,5
Rozmery uhloprieCok geobuniek [mm] 318,2 x 290,7
Plocha bunky [cm2] 462,50
Mnozstvo buniek na 1m2 [ks./m2] 21
Standardné rozmery prierezu [m] 3,50 x 6,69
Plocha $tandardného prierezu [m2] 23,40
Skuska tahom v Smyku (metdda A) [kN] 1,80
Skuska odlupovania (metéda B) [kN] 1,10
Skuska delenim (metéda C) [kN] 2,00
Mikrobiologicka odolnost nel?o!i zistené iiadne'zme’n y

fyzikalnych vlastnosti v sulade s
normou PN-EN 12225

Tolerancie rozmerov prierezu: +5% / Tolerancia pevnostnych parametrov: -0,2kN
* Hodnoty v sulade so Specifikaciou suroviny
**Priemerna hodnota namerana kalibrovanym meradliom

TRVANLIVOST:
Predpokladana Zivotnost minimalne 100 rokov v prirodnych pédach s pH 4<pH<9 a teplotou pédy < 25 °C v sulade s normou PN-EN
ISO 13438. Mala by byt zakryta do 30 dni od inStalacie v sulade s normou PN-EN ISO 12224.

Tento dokument sluzi len na informacéné ucely a informacie v hom obsiahnuté su
zalozené na

sucasny stav nasich poznatkov a skusenosti. Nepredstavuju zaruku vlastnosti
vyrobku alebo $pecifikacie kvality a nemoze byt zakladom pre staznost.
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